(

T Ay
e o

= VIO T ) A ey e o
I [-l SRR S VEncn 7€ g8
ESSAIS

Accrdditation n™ 19101

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT
DE REACTION AU FEU D’UN MATERIAU

établi conformément i 'article 88 de I' Arrété du Ministére de Plniérieur
du 30 Juin 1983 (J.O du ler Décembre 1983) modifié

Valable 5 ans i partir de Ia date de délivrance

PROCES-VERBAL N°991395 L

et annexes de 3 pages

MATERIAY présenté par : SIOEN NV

FABRIEKSTRAAT 23
8850 ARDOOIE - BELGIQUE

MARQUE COMMERCIALE : SIOLINE IGN P> 240%

DESCRIPTION SOMMAIRE : Toile polyester blanche enduit sur les 2 faces de PVC
ignifugé dans Ia masse
Masse surfacique nominale : 650 + 50 g/m?
Epaisseur nominale ;: 0.5 2 (.6 mm

RAPPORT D’ESSAI : N° 991395 du 16/04/1999
NATURE DES ESSAIS : Brileur électriquc
CLASSEMENT M2

DURABILITE du classement (annexe 22) - non limitée a priori

Compte tenu des critéres résultant des essals décrits dens Ie rapport  essai annexe .

Le classement indiqué ne préjuge pas de la conformité des maté ux commercialists aux échuntillons soumis aux cssais ot ne squrait en avcun cas
considér comme un centificat de qualitication el quc défini Piu la loi du 10 janvier 1978 . Cettc conformité peut étre anestée par les certificats d

qualification reconnus par le ministére charge de 'industric | ot notamuent par la marque NE-Réaction av tou .

NOTA : Sont seules antorisées jes reproductions intégrales et par photocopic du présent procés-verbal de ¢lassement ou de

I"'ensemble proces-verbal de classement et rapport d’essai annexé .

A LYON, le 16/04/1999

Responsable de ’essai
S. BISCARAT
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